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BECKENRANDSTEINE UND TERRASSENPLATTEN

Festina® (Keramik)

Verlegen, Verfugen und Pflegen

Allgemeine Hinweise

Diese Verlege- und Verfugungsanleitung gilt fir das Verlegen und Verfugen
nicht befahrener und nicht standig mit Wasser beaufschlagter bzw. im direkten
Wasserkontakt stehender (z. B. Uberlauf hinter den Elementen) WESERWABEN®-
Beckenrandsteine der Serie Festina®.

Keramikplatten bestehen aus natirlichen Rohmaterialien. Daher konnen beim
Brennvorgang Abweichungen in Farbe, Dekor, Struktur oder Glanz entstehen.
Diese stellen keinen Mangel dar, sondern unterstreichen vielmehr den natir-
lichen Charakter des Steins. Die Platten innerhalb einer Charge weisen diese
Abweichungen in der Regel geringfiigiger auf. Um mogliche Farbabweichungen

innerhalb einer Charge auszugleichen, empfehlen wir, den Inhalt mehrerer
Paletten gleichzeitig zu verwenden und bei der Verlequng zu mischen. Notieren
Sie sich zudem die Chargennummer und geben Sie diese bitte bei einer
Folgebestellung an. In der Regel haben wir nur Zugriff auf aktuelle Ware, wir
werden jedoch versuchen, Sie aus derselben Charge zu beliefern oder Ihnen
eine vergleichbare Nuance anzubieten.

Prifen Sie beim Eingang der Ware bzw. vor deren Verlequng den einwand-
freien Zustand und die Beschaffenheit der Produkte. Reklamationen hinsichtlich
bereits verlegter oder eingebauter Ware konnen nicht anerkannt werden.

Verlegung der WESERWABEN®-Beckenrandsteine und Terrassenplatten Festina® (Keramik)

Die Beckenrandsteine werden auf Betonuntergrinden verlegt, deren
Auflageflache breit genug ist, um jegliches ,Kippeln” auszuschlieBen. Vor dem
Verlegen der Elemente muss der Betonuntergrund ausreichend erhartet und
die wesentlichen Schwindungen abgeschlossen sein. Dies ist in der Regel
nach ca. einem Monat nach dem Erstellen des Untergrunds der Fall. Fir die
Anschlussplatten ist eine ausreichende Frostschutzschicht sowie eine unge-
bundene und drainféhige Tragschicht fur die Nutzungskategorie N1 nach der
ITV-Wegebau notig. Dabei ist ein Gefalle von mindestens 2 % auszubilden,
welches von Gebauden wegfihrt. Das Gefélle ist durch alle Schichten bis in den
Oberbelag zu tbernehmen.

Grundsétzlich werden die Beckenrandsteine und Terrassenplatten aus Keramik
in gebundener Bauweise verlegt und verklebt.

Die drainféhige Bettung sowohl fir die Beckenrandsteine als auch fir die
Anschlussplatten wird mit Bettungsmortel erstellt. Die Starke des Belages ist
abhangig von der Beschaffenheit des Untergrundes und muss ggf. mindestens
60 mm betragen (Ermittlung Wasserdurchldssigkeitsbeiwert). Ein Setzmal
von ca. einem Zentimeter ist dabei einzukalkulieren. Mit der Bettung werden
parallele Bewegungsfugen zu allen festen bzw. aufgehenden Bauteilen wie
Fundamente, Mauern, Saulen, Leuchten etc. gebildet z. B. mittels SAKRET Gala
Multi Flexband GMF. Dartber hinaus kénnen Bewegungsfugen ebenfalls inner-
halb der Flache erforderlich sein. Wir empfehlen FeldgroRen von 25 m2 bzw.
5 m Kantenldnge nicht zu Uberschreiten und ausklinkende Flachen zu ver-
meiden. Je nach PlattengroBe, Farbe der Belagselemente, Art der Verlegung
(z. B. Verlequng im Verband), Ausrichtung der Flache etc. kdnnen kleinere
FeldgroBen erforderlich sein. Bewegungsfugen sind ebenfalls bis in den Ober-
belag abzubilden.

Nach Entfernung eventuell vorhandenen Rickstande oder Verschmutzungen
von der Ruckseite kann die Verlegung der Platten in zwei Varianten erfolgen.

1. Verlegung auf ausgehérteter Bettung

Wahrend der mindestens zweitagigen Erhartung ist die Bettung vor schad-
lichen Witterungseinflissen wie Wind, Frost, starke Sonneneinstrahlung etc.
zu schitzen. Die Plattenrtckseite wird mit einer vollflachigen Kratzspachtelung
aus der Kontaktschldmme versehen, z. B. Keramik Vario-Kontakt Kontaktschldmme
von SAKRET, iiber WESERWABEN® beziehbar. Danach werden die Platten frisch
in frisch rickseitig vollflachig mit demselben Material nochmals abgespachtelt
und mdglichst hohlraumarm auf dem Bettungsmartel verlegt.
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2. Verlegung in den noch frischen Bettungsmaortel

Die Plattenrtckseite ist zunachst mit einer vollflachigen Kratzspachtelung
der Kontaktschldmme z. B. Keramik Vario-Kontakt Kontaktschlamme von
SAKRET zu versehen. Das Material wird anschlieBend noch einmal mit einer
geeigneten Zahnung frisch in frisch vollflachig auf der Plattenriickseite auf-
gekammt. Nachfolgend werden die Platten hohlraumarm in den noch frischen
Bettungsmortel verlegt.

TIPP!

Verarbeitungshinweise Keramik-Vario-Kontakt
Kontaktschlamme von Sakret

Verwendung von 0,24 | Anmachwasser auf 1 kg Pulver

Verarbeitungstemperatur +5°C bis +30°C
(Lufttemperatur und Material)

Reifezeit ca. 3 Minuten
Verarbeitungszeit ca. 180 Minuten (abhangig von der Konsistenz)
Verbrauch ca. 2-2,5 kg/m (je nach Schichtstarke)

In einem sauberen Gefa mit klarem, kaltem Leitungswasser frei von Klimpchen
und in verarbeitungsgerechter Konsistenz anmischen. Empfohlen wird ein
Ruhrgerat. Nach der Reifezeit (s. 0.) nochmals grindlich durchmischen und
verarbeiten. Die Plattenriickseite so einschldmmen, dass am Rand noch etwas
latz fur das Ausdehnen der Schlamme beim Auflegen auf den Mortel bleibt.

Die WESERWABEN®-Beckenrandsteine Festina® sind rektifiziert. Wir empfehlen
eine Fugenbreite von mindestens 5 mm einzuhalten.

Die Fugen durfen bei der Verlegung nicht verschlossen werden. Daher raten
wir bei beiden Arten der Verlegung einen umlaufend ca. 1 cm breiten Streifen
rickseitig am Plattenrand freizuhalten. Da baustellenseitig erforderliche Schnitte
nicht ausgeschlossen werden kénnen, wird des Weiteren empfohlen, die
Einfassungen zundchst lose auf dem Beckenrand zu verlegen, um die jeweils
gunstigste Stelle fur einen Schnitt zu ermitteln. Die Verlegung der Einfassung
sollte generell vor der Verlegung des angrenzenden Belags erfolgen. Den Schnitt
aus jeweils einer Platte vornehmen, um MaRdifferenzen durch das Schneiden
zu vermeiden.

Beckenrandstein (Keramik)
Dauerplastische Fuge (Silikon)
Kontaktschlamme
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Betonhinterfiillung
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Die Verlegerichtung ist mittels Pfeil auf der
Unterseite gekennzeichnet.



BECKENRANDSTEINE UND TERRASSENPLATTEN

Festina® (Keramik)

Verlegen, Verfugen und Pflegen

Verfugung des WESERWABEN®-Beckenrandsteine Festina® (Keramik)

Nach ausreichender Erhartung verfugen Sie die Flache in voller Plattenhdhe mit
einem den Anforderungen entsprechenden Fillmaterial z. B. mit WESERWABEN®
Spezial-Fugenmortel oder SAKRET Keramik-Design-Fuge KDF (bedingt wasser-
durchldssig) oder SAKRET GALA Fuge Multi MGF (wasserundurchldssig). Eine
Jknirsche”, also fugenlose Verlegung oder aber das Verfillen der Fugen durch
Einschlammen ist nicht zuldssig. Schaden, die durch diese Ursachen auftreten,
konnen als Reklamationsgrund nicht anerkannt werden. Nach der Verfugung
und Reinigung der Flache verschlieBen Sie die Bewegungsfugen mit Bau- und
Natursteinsilikon. Der Querschnitt des Dichtstoffs sollte quadratisch sein.

Verlegebeispiele Ecken fir Beckenrandsteine:

Bei den auszufiihrenden Arbeiten sind die Richtlinien, Normen und Regelwerke
sowie mitgeltende Merkblatter und die allgemein anerkannten Regeln der
Technik zu bericksichtigen. Die Technischen Merkblatter der genannten Hersteller
sind zu beachten. Wir empfehlen die Vertraglichkeit der oben genannten
Produkte im Vorfeld zu Gberprifen.

Baustellenseitige Schnitte bzw.
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die Bearbeitung der Platten sind
kaum zu vermeiden. Keramik-
platten werden im Nassver-
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T fahren mit Diamantsageblatt
bearbeitet. Die falsche Schneide-
methode kann dazu fithren, dass
gesundheitsschadlicher Staub
freigesetzt wird. Wir empfehlen
zudem eine Schienenfiihrung.
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Ecke aus zwei Festina® Beckenrandsteinen
auf 45° Gehrung bauseits geschnitten

Ecke mit 1/2 Terrassenplatte gelegt

Die WESERWABEN®-Beckenrandsteine und Anschlussplatten Festina® haben eine
sehr widerstandsfahige Oberflache, die auch Schutz gegen Tausalz, Saure oder
hartnackige Flecken bietet. Um die Platten langfristig zu in einem gepflegten
Zustand erhalten empfiehlt sich eine regelmaRige Grundreinigung (2 x im Jahr)
sowie regelmaRige Unterhaltsreinigungen.

Bei groRerem Wassereintrag z. B. in Poolndhe oder nach starkem Regen kann es
zur Bildung von Wasserpfiitzen kommen. Im Vergleich zu Betonplatten kann das
Wasser nur durch die Fugen versickern. Entfernen Sie das Wasser daher z. B. mit
einem Gummischieber. Auch im Winter kdnnen Sie so glatte Stellen vermeiden.

Bei direkter Sonneneinstrahlung
konnen die Keramikplatten, auch
die helleren Farben, hei werden.
Iwar sind Keramikplatten durch

Verschmutzung Reiniger Reinigungsgerat
Grundreinigung (nach Abschluss der Arbeiten N

und mindestens 2 x im Jahr)

Loser Schmutz Kein Reiniger Besen und Staubsauger

Mineralische Verschmutzungen Reiniger ,sauer”

(z. B. Kalk)

Schuhabrieb, Fette, Ole, Wachse,
Kosmetikartikel

Reiniger ,alkalisch”

ihre Hitzebestandigkeit sehr gut fiir
sonneniiberflutete Orte geeignet,
besondere Vorsicht beim BarfuB3-
gehen ist jedoch angezeigt.

Schrubber, Biirste

Schrubber, Biirste

Unterhaltsreinigung (mindestens 2 x im Jahr) -

Staub, StraBenschmutz oder
leicht haftender Schmutz

|

Reiniger ,neutra

Schrubber, Biirste

Weitere wichtige Infos erhalten Sie auf www.weserwaben.de




